
Ò Ò ÒKleber PC 60, PC 62, PC 88

Kleberüberschuss
auf der Segment-
innenseite

Verbrauch: ca. 3kg/m²-Kleberfläche
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Topfzeit: 60-90 Minuten
Verarbeitung: siehe technisches Datenblatt
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Kleberauftrag für Segmente
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Verbrauch: ca. 80 ml/m-Fuge
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Verarbeitung: siehe technisches Datenblatt
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RKleberauftrag für Segmente

ÒKleber PC 18 (Kartusche oder Schlauchbeutel),
Ò

Kleber PC 11 (3kg-Schlauchbeutel)

Längsschottung
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