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WIE DIESES HANDBUCH
VERWENDET WERDEN SOLLTE.

FOAMGLAS® Dammung von Owens Corning hat sich
einen guten Ruf als fiihrendes, hochleistungsfahiges und
umweltvertragliches Schaumglasprodukt in Premiumaqualitat
erworben.

Das vorliegende Handbuch dient dazu, an bekannte
Techniken zu erinnern, die Sie aus Vorfiihrungen kennen und
ihnen dabei helfen, ein qualitativ hochwertiges Dammsystem
zu installieren.

Fur eine detaillierte Fachberatung und Unterstitzung bei
Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen
Service



Werkzeuge: Sageblatt, Stichling, glasfaserverstarktes
Filamentband, Schleifpapier, banderolier Werkzeug, Malband,
Gehrungslade.

Die Verwendung von vorgefertigten FOAMGLAS®-Formteilen
verbessert die Montagegezeit und -qualitét. Dafiir stehen Bogen,
Reduzierungen, T-Sticke, Endkappen, Ventilkappen, Flanschkappen,
Domenden, Kugelsegmente zur Verfligung.

Halbschalen PSH, Viertelrohrschalen PSQ und mehrlagige
Dammsysteme konnen vorgefertigt werden um die Anzahl der vor Ort
zu montierenden Elemente zu reduzieren.

FIAMGLAS FABRICATED
INSULATION
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Prifen sie die gelieferte Ware auf Vollstandigkeit und Beschadigun-
gen gemal ihrer Bestellung

[ FOAMGLAS [ FOAMGLAS

ONE™ E90-ELBOW ONE™ PSH

R=1.5D PIPE SHELLS
e e 40

114.0m 40

Sieang e
PITTWRAP® B100

= 165

I|II||I|II|||‘I||III||I|III|I I

Priifen der Dimensionen, Oberflachenbeschichtungen und Tempera-
turbereiche anhand der Verpackungsetiketten




Abriebschutz (falls angegeben), Schutz vor Beschadigung durch
Vibrationen, Farben Weil} oder Grau.

Uberpriifen Sie, ob der Bogen festsitzt, und passen Sie ihn gegeben-
enfalls an.

Tragen Sie das spezifizierte Dichtmittel aus der Kartusche oder
dem Eimer auf die in unseren Verlegerichtlinien angegebene
Flachen auf und beachten Sie bitte die angegebenen Klebermen-
gen.

Bogen mit glasfaserverstarktem Filament Klebeband befestigen



Verwenden Sie die Gehrungslade, um exakte Fugen zu schneiden
(Beispiel 45-Grad-Schnitt fur T-Stiick)

Einzelteile eines vor Ort gefertigten T-Stlicks.

Sandpapier kann verwendet werden, um den Abzweig am T-Stlick
anzupassen



Dichten/Kleben aller Durchdringungen und Fugen mit geeignetem
Dichtmittel.

Goldblatt

Dichtmittel gleichmafig auf gesamte Breite der Fuge verteilen

Gerader Schnitt mit der Gehrungslade, um eine senkrechte Flache
Zu erreichen.

Die FOAMGLAS®-Dammung wird mit versetzten Fugen eingebaut.
StoRfugen.- oder Langsfugen versetzt



Kreuzfugen sind unbedingt zu vermeiden.

Befestigen Sie die FOAMGLAS®-Dammung mit Filamentband oder
Metallbandern.
Verwenden Sie keinen Wickeldraht.
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Abdichten der Dammung am Rohr, um ein Eindringen von
Feuchtigkeit zu vermeiden.

Montage von PITTWRAP® B100 oder einer anderen Ummantelung.
Uberlappen und Andriicken mit Hilfe einer Rolle oder Kunststoff-
spachtel, um eine gute Haftung zu gewahrleisten und Blasen zu
vermeiden.
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TEROSTAT PC® FRi Fugendichtstoff groRzligig, an den Schalenen-
den und Langsfugen auftragen.

Dricken Sie die Dammung fest zusammen bis tberschissiges
Fugendichtmittel leicht herausquillt.

Verwenden Sie einen Spachtel, um die Giberschissige Fugenmasse
auf der Oberflache zu verteilen.

Entfernen Sie den verbleibenden Film und verwenden Sie Seifenwas-
ser, um den Glattungsprozess abzuschlieRen.



Nut fir linear verlegtes Begleitheizkabel auf die Innenseite der Scha-
len schneiden

_

Alternativ verwenden Sie ein dinneres FOAMGLAS®-Dammprofil
in UbergroRe tber der Begleitheizung und einem dickeren pass-
genauen Abschnitt am Rohr.

Verwenden Sie immer ein Dichtmittel mit einer geeigneten
Anwendungstemperatur. Fur Hochtemperaturanwendungen ist
unser PC® RTV-Dichtstoff zum Abdichten der Fugen zu verwenden.

Pt o
Abschottungsdichtung mit PC® RTV-Dichtmittel an der Verbind-

ungsstelle zwischen Rohr und Ende des FOAMGLAS®-Damungs-
abschnitts



Inspektionsstopfen oder lokalisierte Reparaturen kénnen mit dem
kleineren von 2 konzentrischen Schneidwerkzeugen durchgefihrt
werden

Der grofRere von 2 konzentrischen Frasern kann verwendet werden,
um einen Stopfen zu erzeugen, um das Loch zu fillen oder zu

reparieren.
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Achten Sie beim Mischen von Klebstoffen besonders auf die Anweis-
ungen, die Dauer und die erforderliche Ausristung.
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Verwenden Sie den richtigen Bohrer- und Paddeltyp. Das Anmischen
von Hand oder die Verwendung von Teilmengen kann dazu fihren,
dass Klebstoffe nicht richtig ausharten.



Tragen Sie den PC®62-Kleber mit einem Zahnspachtel vollflachig
und vollfugig auf. Die Kanten sind gegebenenfalls mit einem Spach-
tel glattzustreichen, um eine dichtere Fugen zu gewahrleisten.
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Durch diagonales Anschieben der Platten wird sichergestellt, dass
eine dauerhafte diffusionsdichte Fugenverfillung entsteht.

ANMERKUNGEN




ANMERKUNGEN

Owens Corning FOAMGLAS® bietet Schulungen und
Unterstiitzung vor Ort an, um Sie bei der Erzielung
der hochwertigsten Dimmsysteme zu unterstiitzen.

Ausschreibungstexte sind fiir alle Anwendungen
verfiigbar.

Fiir mehr Information und technischem Service
besuchen Sie bitte www.foamglas.com.

Kontakt per Telefon oder E-Mail:

Technische Dienstleistungen — Europa, Naher
Osten und Afrika

+32 13 661 721
Industry.tech@owenscorning.com



